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Roztadunek pakietéw z ptytami Izopanel moze odbywaé sie przy pasy tekstylne

uzyciu dzwigu lub wézka widtowego.
4 9 g podktadka dystansowa

Teren roztadunku oraz trasy transportowe nalezy odpowiednio

przygotowac i zniwelowac.
W przypadku roztadunku przy uzyciu dzwigu nalezy stosowac pasy

tekstylne z podktadkami dystansowymi. Podktadki dystansowe
powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 4 cm i wystawac co najmniej
5 cm z kazdej strony pakietu. Uktada¢ je nalezy zaréwno nad jak i pod
pakietem. (rys.1). Szeroko$¢ paséw: min.50mm.

Rozstaw paséw tekstylnych w przypadku ptyt o dtugosci do 6 m nie
moze by¢ mniejszy niz 2 m. (rys.2)
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W przypadku ptyt o dtugosci powyzej 6 m rozstaw paséw tekstylnych
nie powinien by¢ wigkszy niz 4 m. Konieczne jest réwniez zastosowanie
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STOSOWANIE DO ROZLADUNKU LIN STALOWYCH ORAZ tANCUCHOW JEST ZABRONIONE!

W przypadku roztadunku przy uzyciu woézka widtowego nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ oktadziny ptyt przed uszkodzeniem
- poprzez podtozenie miegkkich przektadek na widtach wdzka
o odpowiednio duzej szerokosci (ok.15- 20cm) np. styropian gr.1cm.
Z widet oraz przektadek usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.
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Unika¢ transportu ptyt po nierbwnym terenie oraz odpowiednio
dostosowac¢ predkos$¢ pojazdu transportujgcego, aby zminimalizowaé
nieréwnomierne naciski na widtach oraz oddziatywania dynamiczne
mogace stwarza¢ ryzyko odksztatcenia montazowego w oktadzinie.



| L >6m00 |

L <6mo00
| Bl ]

Lo B — B e =
min.1m
50 max.3m00 J 2m00_ | 1m50 J 2m00 L max.3m00
rys. 4 rys. 5
Rozstaw widet w przypadku ptyt o dtugosci do 6 m nie moze byé
mniejszy niz 1.5 m. (rys.4)
Przy roztadunku wézkiem widtowym ptyt o dtugosci ponad 6.0 m
nalezy dodatkowo stosowac nasade poszerzajgcg widty. (rys.5)
Naruszenie zasad dotyczacych bezpiecznego zatadunku i roztadunku
skutkuje wygasnigciem roszczen zwigzanych z wadami jakosciowymi
produktu.
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rys. 6 rys. 7

Ptyty Izopanel nalezy uktada¢ na suchym i réwnym podtozu, na
podpoérkach, nie mniej niz 20 cm nad powierzchnia sktadowania.
Maksymalna dopuszczalna wysokos¢ sktadowania to 2 pakiety.
(rys.6), przy czym w przypadku dtuzszego okresu sktadowania nie jest

zalecane uktadanie pakietéw jeden na drugim. \

Plyty Izopanel nalezy uktadac¢ z lekkim spadkiem uniemozliwiajgcym
gromadzenie sie wody deszczowej pomiedzy ptytami. (rys.7)

W celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych ptyty nalezy podnosi¢
pojedynczo, bez przesuwania ptyt jedna po drugiej. (rys.8)

Plyty dachowe pakowane naprzemiennie — co druga ptyta zwrécona
garbem do dotu i wymaga obrécenia w trakcie roztadunku.

Nalezy unika¢ dtugotrwatego (ponad dwa tygodnie) sktadowania
ptyt Izopanel na placu budowy.

W przypadku sktadowania ptyt na placu budowy nalezy je przykry¢
plandekg w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi oraz
promieniowaniem UV. Stosowanie folii z tworzyw sztucznych jest
zabronione.

W przypadku, gdy okres sktadowania przekracza dwa tygodnie, ptyty
I1zopanel nalezy umiesci¢ w wentylowanym miejscu, chroni¢ przed
dziataniem promieni stonecznych oraz zapewni¢ swobodny dostep
powietrza do wszystkich warstw rys. 8

Nalezy pamietaé o usunieciu foli ochronnej zabezpieczajgcej
oktadziny przed uptywem miesigca od daty wyprodukowania ptyt.

J Nalezy unika¢ chodzenia po pakietach z ptytami.

NIEZASTOSOWANIE SIE DO POWYZSZE) INSTRUKC)I WIAZE SIE Z UTRATA GWARANC)I!
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